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Sessão Artigo Título Apresentador

Sessão 

Pôster-1 

07/10/2009

1
51CBC0247

EFEITO DA EXTRAÇÃO NA RESISTÊNCIA 

MECÂNICA E PROPRIEDADES ELÁSTICAS DE 

TESTEMUNHOS DE CCR

2
51CBC0308

Avaliação da cinza do bagaço de cana-de-

açúcar em substituição parcial de cimento 

Portland na produção de concretos.

3
51CBC0350

Avaliação da influência do procedimento de 

mistura no comportamento reológico de 

argamassas formuladas através do ensaio 

Squeeze Flow

4
51CBC0492

ESTUDIO DE MORTEROS ELABORADOS CON 

AGREGADO RECICLADO DE RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCION

5

51CBC0503

ESTUDO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

SIMPLES DE CONCRETO COM USO DE 

AGREGADO DE RESÍDUO DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL (RCC) PARA PRODUÇÃO DE ESTACAS 

DE COMPACTAÇÃO

6
51CBC0508

AVALIAÇÃO QUÍMICA DO CONCRETO DA 

PONTE SOBRE O CANAL DA RESTINGA DA 

MARAMBAIA/RJ

7
51CBC0608

PRODUÇÃO DE CONCRETOS DURÁVEIS PARA 

A ESTRUTURA DAS TORRES DE ENERGIA 

EÓLICA - DESEMPENHO FRENTE À CORROSÃO 

DAS ARMADURAS

8
51CBC0636

CONTRIBUIÇÕES DOS FATORES AMBIENTAIS 

NA ESTIMATIVA DO GRAU DE SATURAÇÃO DO 

CONCRETO

9

51CBC0681

RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO URBANO 

POR MEIO DE CONCRETO ALTERNATIVO 

PRODUZIDO COM REJEITOS PROVENIENTES 

DA CONSTRUÇÃO CIVIL

10
51CBC0717

Concretos com resíduos de porcelana: 

substituição do agregado graúdo convencional

11
51CBC0011

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE POZOLÂNICA DA 

FRAÇÃO PULVERULENTA DE PÓS-DE-PEDRA 

BASÁLTICOS

12
51CBC0037

INFLUÊNCIA DO TEMPO DE CURA NA 

RESISTÊNCIA E ABSORÇÃO DO CONCRETO

13

51CBC0098

AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À 

COMPRESSÃO, IMPACTO E ABSORÇÃO DE 

ÁGUA EM BLOCOS PARA PAVIMENTOS 

INTERTRAVADOS COM CONCRETO 

ACRESCIDO DE RESÍDUOS DE PNEUS

14
51CBC0106

Avaliação das propriedades do concreto auto-

adensável contendo aditivos modificadores de 

viscosidade no estado fresco e endurecido

15
51CBC0117

AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS DE 

DURABILIDADE DA ESTRUTURA DA PONTE 

SOBRE O RIO BOTAFOGO NA DUPLICAÇÃO DA 

BR 101

16
51CBC0138

Avaliação de resina sintética como base para 

tinta epóxi em concreto submetido a meio 

quimicamente agressivo

Materiais e Propriedades, Análise Estrutural e Gestão e Normalização
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17

51CBC0140

Avaliação experimental da aderência em peças 

de concreto constituídas de resíduos de 

borracha de pneu.

18
51CBC0147

UTILIZAÇÃO DO LODO DE ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO DE ÁGUA COMO ADITIVO AO 

CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND

19
51CBC0154

Estuda Influência da Cinza do Bagaço da Cana - 

de - Açúcar no Comportamento Reológico da 

Pasta de Cimento e Aditivo Superplastificante

20
51CBC0186

PENETRAÇÃO DE CLORETOS EM CONCRETOS 

COM DIFERENTES AGLOMERANTES

21 51CBC0318
Estudo do poliuretano expandido reciclado 

como agregado do concreto

22
51CBC0374

Produção de concreto auto-adensável 

utilizando o resíduo do beneficiamento do 

granito na cidade de Limeira-SP

23
51CBC0469

Uso de Concreto Reforçado com Fibras 

Poliméricas como Material de Reparo de 

Superfícies Hidráulicas de Barragem de Usina 

Hidroelétrica

24 51CBC0470
Concreto com Adição de Resíduos Sólidos 

Poliméricos

25

51CBC0505

Reação álcali-agregado - Estudo comparativo 

utilizando a nova norma brasileira para 

avaliação da expansão em barras de 

argamassa moldadas com diferentes tipos de 

cimento e agregado.

26
51CBC0615

INFLUÊNCIA DO MICRO-CLIMA NA 

PENETRAÇÃO DE IONS CLORETOS NO 

CONCRETO - Primeiros Resultados

27
51CBC0618

ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE 

ARGAMASSAS CONTENDO RESÍDUOS DE 

CONSTRUÇÃO

28
51CBC0669

Avaliação físico-mecânica de concretos com 

cinzas pozolânicas expostos por longo tempo à 

solução de MgSO4

29

51CBC0745

CARACTERIZACIÓN DE LAS ESCORIA DE 

ACERÍA DE LA EMPRESA METALÚRGICA 

ANTILLANA DE ACERO "JOSÉ MARTÍ" DE LA 

HABANA PARA SU EMPLEO COMO ÁRIDO Y 

ADICIÓN DE MORTEROS, HORMIGONES Y 

PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.

30
51CBC0045

OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO DE MEZCLAS 

PARA HORMIGONES AUTOCOMPACTABLES

31
51CBC0046

AVALIAÇÃO DA ABSORÇÃO POR 

CAPILARIDADE EM ARGAMASSAS 

PRODUZIDAS COM CINZA DO BAGAÇO DE 

CANA-DE-AÇÚCAR

32
51CBC0059

A INFLUÊNCIA DOS TRAÇOS DE CONCRETO E 

SUA CORRELAÇÃO ENTRE ÍNDICE 

ESCLEREOMÉTRICO E A RESISTÊNCIA À 

COMPRESSÃO

33
51CBC0249

Proposta de modelo de cálculo de perdas de 

protensão em sistema não aderente
-

34
51CBC0276

ESTUDO DA DETERIORAÇÃO DE MARQUISES 

DE CONCRETO ARMADO NA CIDADE DE 

UBERLÂNDIA
-

35
51CBC0287

CONSIDERAÇÕES SOBRE A MODELAGEM DO 

CONTATO SOLO-ESTRUTURA
-
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51CBC0474

ESTUDO COMPARADO DO COMPORTAMENTO 

DE VIGAS SUBMETIDAS AO CISALHAMENTO 

REFORÇADAS COM ARMADURA 

CONVENCIONAL E POLÍMERO REFORÇADO 

COM FIBRAS DE VIDRO
-

37 51CBC0506
Simulação Numérica do Desempenho Mecânico 

de Chapas de Concreto
-

38
51CBC0511

COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS DE ANÁLISE 

PARA LAJES LISAS PROTENDIDAS COM 

CORDOALHAS ENGRAXADAS. - ESTUDO DE 

CASOS -
-

39
51CBC0521

VERIFICAÇÃO DAS CARGAS DE PROJETO DE 

ELEVADORES EM EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS
-

40 51CBC0626
Análise Não Linear de Pilares de Concreto 

Encamisados
-

41
51CBC0729

Modelo para avaliação de deflexões ao longo 

do tempo de vigas prefabricadas de concreto 

com laje concretada no local
-

42 51CBC0053 Análise dinâmica em estruturas de piso -

43 51CBC0097
Desempenho de vigas pré-moldadas TT em CA 

sob condições de incêndio
-

44
51CBC0108

Investigação do Colapso em Cadeia das 

Sacadas de Um Edifício Residencial em 

Maringá - PR
-

45
51CBC0205

Análise de Alternativas para o 

Dimensionamento de Reforços à Flexão em 

Vigas de Concreto Armado: enfoque teórico
-

46
51CBC0289

ANÁLISE DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE 

MARQUISES DE EDIFICAÇÕES DO CENTRO DO 

RECIFE

47
51CBC0430

Influência da Forma da Seção Transversal no 

Comportamento de Pilares Reforçados com 

CFRP
-

48 51CBC0586
Simulação Numérica de lajes Nervuradas de 

Concreto Armado
-

49
51CBC0719

Análise numérico-experimental de pilares 

mistos de aço e concreto em situação de 

incêndio
-

50

51CBC0085

CONSIDERAÇÕES SOBRE PROJETO, ENSAIO E 

CÁLCULO DE LIGAÇÕES SEMI-RÍGIDAS EM 

ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS DE 

CONCRETO CONSIDERANDO A FISSURAÇÃO.
-

51
51CBC0099

Análise de Estruturas de Edificações com Lajes 

Lisas submetidas à Ação do Vento -

52

51CBC0465

AVALIAÇÃO DE CONCRETOS DE 

CONSISTÊNCIA SECA REFORÇADOS COM 

FIBRAS DE AÇO ATRAVÉS DO ENSAIO DE 

TENACIDADE -

53
51CBC0499

Flexão Normal Composta em Seções 

Retangulares de Concreto Armado em 

Situação de Incêndio -

54

51CBC0095

ANÁLISE NUMÉRICA DE LAJE SOBRE SOLO 

PELO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS E 

POR TEORIA DE VIGA SOBRE BASE ELÁSTICA
-

55
51CBC0195

REDISTRIBUIÇÃO DE ESFORÇOS NAS 

ESTRUTURAS CAUSADOS PELOS RECALQUES 

DA FUNDAÇÃO -

56

51CBC0415

CARACTERIZAÇÃO DE GRAU DE RISCO AO 

DESABAMENTO PARA EDIFICAÇÕES EM 

ALVENARIA RESISTENTE EM TRÊS CIDADAS 

DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
-
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57

51CBC0441

Análise Estática e Dinâmica de uma Ponte em 

Concreto Armado na Estrada de Ferro Carajás: 

Ponte sobre o Rio Mãe Maria
-

58
51CBC0063

Influência da Modelagem nos Custos das 

Estruturas de Concreto Armado -

59

51CBC0440

Metodologia para avaliação das características 

dos materiais e da resposta estrutural de uma 

ponte ferroviária em concreto armado da 

Estrada de Ferro Carajás
-

60

51CBC0539

DESEMPENHO ESTÁTICO E CÍCLICO DE VIGAS 

DE CONCRETO ARMADO REFORÇADAS COM 

PRF DE ARAMIDA E CARBONO
-

61

51CBC0246

MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE 

PERDAS NO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 

ATRAVÉS DO PROGRAMA OBRA MONITORADA

62

51CBC0301

ADERÊNCIA AÇO-CONCRETO: ANÁLISE 

GEOMÉTRICA EXPERIMENTAL DE ARMADURAS 

DE AÇO PARA CONSTRUÇAO CIVIL.

63

51CBC0089

FALHAS DOS PROCESSOS DE LABORATÓRIO 

QUE COMPROMETEM A AVALIAÇÃO DOS 

RESULTADOS DE RESISTÊNCIA DOS 

CONCRETOS.

64

51CBC0394

PROPOSTA DE AVALIAÇÃO EM LABORATÓRIO 

DO LASCAMENTO EXLOSIVO O CONCRETO 

SUBMETIDO A TEMPERATURAS ELEVADAS

65
51CBC0096

A SITUAÇÃO DO CONTROLE TECNOLÓGICO 

DO CONCRETO EM OBRAS DA REGIÃO 

CENTRO-SUL DE SERGIPE

Sessão 

Pôster-2 

08/10/2009

1
51CBC0065

Análise das propriedades do concreto com 

adição de Cinza de Casca de Arroz sem moer.

2
51CBC0131

Otimização da Análise da Resistência à 

Compressão do Concreto pelo Uso do 

Planejamento Fatorial 32

3
51CBC0134

Comportamento da resistência do concreto 

com agregado cerâmico reciclado em função 

da dimensão máxima característica

4
51CBC0168

"ESTUDIO EXPERIMENTAL PARA EL DISEÑO 

DE MEZCLAS DE HORMIGONES 

AUTOCOMPACTANTES PARA PAVIMENTOS 

RÍGIDOS"

5
51CBC0169

Influência de adições pozolânicas na reserva 

alcalina do concreto de cimento Portland

6 51CBC0213
A INFLUÊNCIA DOS MATERIAIS NO 

DESENVOLVIMENTO DE INCÊNDIOS

Materiais e Propriedades, Materiais e Produtos Específicos, Métodos Construtivos e Projeto de Estruturas
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51CBC0288

ESTUDO DA VIABILIDADE TÉCNICA E 

ECONÔMICA DA CINZA DE CASCA DE ARROZ 

RESIDUAL E NATURAL, SEM 

BENEFICIAMENTO, NA PRODUÇÃO DE 

CONCRETO ESTRUTURAL. ESTUDO DE 

PROTÓTIPOS. PENETRAÇÃO DE CLORETOS.

8 51CBC0322
DESENVOLVIMENTO DE TRAÇOS DE 

CONCRETO LEVE

9
51CBC0457

Estudo comparativo de concretos com adição 

de sílica ativa e metacaulim utilizando 

materiais da região metropolitana de Belém.

10

51CBC0502

OBTENÇÃO DE CONCRETO AUTO-ADENSÁVEL 

COM FIBRAS DE AÇO A PARTIR DE 

PARÂMETROS DE INFLUÊNCIA DE 

COMPORTAMENTO NO ESTADO FRESCO E 

ENDURECIDO DE ARGAMASSA FLUIDA

11
51CBC0614

ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA INCORPORAÇÃO 

DE VERMICULITA NO COMPORTAMENTO DE 

ARGAMASSAS DE CIMENTO

12
51CBC0621

Avaliação de propriedades de concretos 

produzidos com três tipos de cimentos na 

região Agreste de Pernambuco.

13

51CBC0633

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO 

ARGAMASSADO EM FACHADA DE EDIFÍCIO DE 

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS DE 

CONCRETO REVESTIDOS COM TEXTURA TIPO 

ACRÍLICA - ESTUDO DE CASO

14
51CBC0668

ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DAS ALTERAÇÕES 

DA NORMA ABNT NBR 8522:2008 NO 

RESULTADO DO MÓDULO ESTÁTICO DE 

ELASTICIDADE

15

51CBC0733

Avaliação da influência da adição de um 

biopolimero e de resíduo de beneficiamento de 

mármore e granito (RBMG) nas características 

de pastas de cimento Portland

16
51CBC0753

SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DAS TENSÕES 

DE ORIGEM TÉRMICA EM UM BLOCO DE 

CONCRETO MASSA

17
51CBC0158

Medidas de deposição de cloretos e 

concentração superficial de cloretos em 

concreto em zona de atmosfera marinha na 

cidade de Vitória

18
51CBC0177

CARBONATAÇÃO : ESTUDO DE ENSAIOS 

ACELERADOS POR CICLAGEM EM CONCRETOS 

COM DIFERENTES DOSAGENS

19
51CBC0180

Produção de concreto: Verificação da 

variabilidade da resistência à compressão do 

concreto produzido em obra em empresas 

construtoras.

20 51CBC0468
Patologias em concreto: Ataque por sulfato

21
51CBC0516

Avaliação do Efeito de Adições Minerais e 

Aditivos Plastificantes no Comportamento 

Reológico e Mecânico do Concreto

22
51CBC0650

Estudo da Aderência entre Concretos Comum 

e de Alto Desempenho em Barras Fletidas

23
51CBC0212

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE 

DIFERENTES TIPOS E MARCAS DE CIMENTO 

PORTLAND



Apresentações do 50º Congresso Brasileiro do Concreto

Sessão Artigo Título Apresentador

Materiais e Propriedades, Análise Estrutural e Gestão e Normalização
24

51CBC0550

ARGAMASSA COM AGREGADO DE CERÂMICA 

VERMELHA NA RESTAURAÇÃO DE ESTRUTURA

25
51CBC0569

INFLUÊNCIA DO CLIMA NAS ARGAMASSAS 

RECICLADAS COM REJEITO VIRGEM DA 

INDÜSTRIA CERÂMICA

26
51CBC0665

PROPRIEDADES MECÂNICAS DE CONCRETOS 

SUBMETIDOS A DIFERENTES TIPOS DE CURA.

27

51CBC0079

Estudo da influência do tipo de agregado 

graúdo obtido na jazida do 10º BECnst nas 

propriedades de resistência à compressão 

axial de concretos de três classes de 

resistência produzidos através do método de 

dosagem IPT/EPUSP.

28
51CBC0738

ESTUDO DO DESEMPENHO DE ADIÇÕES 

MINERAIS PARA CONCRETOS DE 

VERTEDORES DE BARRAGENS - ABRASÃO

29 51CBC0052
PAREDES MOLDADAS IN LOCO: 

CARACTERIZAÇÃO DE CONCRETOS

30
51CBC0612

Produção de concretos através da substituição 

da areia natural por areia proveniente de 

britagem de Resíduos de Construção e 

Demolição Vermelho.

31
51CBC0739

ESTUDO DO DESEMPENHO DE ADIÇÕES 

MINERAIS PARA CONCRETOS DE 

VERTEDORES DE BARRAGENS - 

ABSORTIVIDADE E CAPILARIDADE

32 51CBC0209
Reação álcalis - agregado: parece mas não é

33
51CBC0304

AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

DO CONCRETO DOSADO PELO MÉTODO DE 

DOSAGEM IPT/EPUSP

34

51CBC0630

Avaliação do módulo de deformação e da 

durabilidade de concretos produzidos com o 

resíduo de beneficiamento de mármore e 

granito (RBMG) em substituição ao agregado 

miúdo

35
51CBC0222

INCORPORAÇÃO DE FRESADO ASFÁLTICO EM 

CONCRETO COMPACTADO COM ROLO

36
51CBC0555

DESEMPENHO MECÂNICO DE ARGAMASSAS 

CONTENDO CINZA DA CASCA DO ARROZ EM 

SUA CONSTITUIÇÃO

37
51CBC0566

Concreto de Pó Reativo com Materiais de 

Belém

38
51CBC0573

RESISTÊNCIA RESIDUAL DO CONCRETO 

REFORÇADO COM BAIXOS TEORES DE FIBRAS 

SINTÉTICAS

39

51CBC0591

AVALIAÇÃO DA PERMEABILIDADE E 

RESISTÊNCIA MECÂNICA DE PASTA DE 

CIMENTO PORTLAND PARA CIMENTAÇÃO DE 

POÇOS DE PETRÓLEO COM ADIÇÃO DE UM 

RESÍDUO CERÂMICO

40
51CBC0595

Aspectos que envolvem a implantação e o 

funcionamento de uma usina de reciclagem da 

fração mineral classe "A"

41

51CBC0763

UTILIZAÇÃO DO RESÍDUO SÓLIDO PET 

(POLIETILENO TEREFTALATO) NA 

FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL PARA PAVIMENTOS RÍGIDOS
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42

51CBC0375

Técnicas de controle do CCR visando absorver 

variações de uniformidade dos materiais - 

Caso de Serra do Facão

43

51CBC0473

INFLUÊNCIA DO EMPREGO DE AREIA DE 

FUNDIÇÃO RESIDUAL NAS PROPRIEDADES NO 

ESTADO FRESCO E ENDURECIDO DE 

MISTURAS CIMENTÍCIAS.

44
51CBC0510

Valorização da areia de fundição em materiais 

a base de cimento

45
51CBC0104

BLOCOS DE PAVIMENTAÇÃO COM UTILIZAÇÃO 

DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E 

DEMOLIÇÃO (RCD)

46

51CBC0302

Estudo de viabilidade da aplicação do concreto 

permeável nas ciclovias da Região 

Metropolitana de Belém em busca da redução 

dos impactos ambientais, sociais e econômicos

47
51CBC0271

Avaliação da produtividade de processos 

construtivos para revestimentos de paredes

48
51CBC0337

AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DE 

LAJES PRÉ-MOLDADAS NA CIDADE DE 

LAGARTO/SE

49
51CBC0039

CORRELAÇÃO DE ENSAIOS DE ULTRA-SOM E 

ESCLEROMETRIA EM CORPOS DE PROVA 

CILIDRICOS DE CONCRETO

50
51CBC0252

Comportamento de prismas de blocos de 

vedação de concreto reforçados com 

argamassa armada

51
51CBC0590

ESTUDO E DIAGNÓSTICO DAS PATOLOGIAS 

IDENTIFICADAS NAS FACHADAS DO PANTEÃO 

DA PÁTRIA TANCREDO NEVES

52
51CBC0277

INFLUÊNCIA DA ALVENARIA NO PROJETO DE 

ESTRUTURAS DE PEQUENO PORTE

53
51CBC0051

Consoles Curtos de Concreto Armado 

Reforçados com Compósitos de Fibras de 

Carbono

54
51CBC0192

AVALIAÇÃO DE PATOLOGIAS NA PONTE 

FERROVIÁRIA EURICO GASPAR DUTRA SOBRE 

O RIO PARAGUAI, NO PANTANAL DE MATO 

GROSSO DO SUL

55
51CBC0219

IDENTIFICAÇÃO DE PATOLOGIAS EM PONTES 

DE VIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICÍPIO 

DE CAMPINAS-SP

56

51CBC0273

AVALIAÇÃO DE ABERTURA DE FISSURAS EM 

VIGAS DE CONCRETO ARMADO REFORÇADAS 

AO CISALHAMENTO COM SISTEMAS DE CFRP 

ATRAVÉS DE ANÁLISE EXPERIMENTAL

57
51CBC0607

Majorações e Reduções nas Cargas de Vento 

em Edifícios Altos de Concreto Armado: 

Influência de Prédios Vizinhos

58

51CBC0731

Comparação entre o processo da norma 

brasileira e o da norma inglesa para avaliação 

da carga limite para a segurança à punção no 

concreto armado.

59 51CBC0766
MOMENTO-CURVATURA EM SEÇÕES T 

PROTENDIDAS

60
51CBC0019

Comparação entre os Efeitos das Ações do 

Vento em Estruturas de Prédios Avaliados de 

Acordo com as Normas NBR-6123 e da ASCE 7-

05
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61

51CBC0033

SOLUÇÕES INOVADORAS EM PROJETOS DE 

FUNDAÇÕES DE LINHAS DE TRANSMISSÃO

62
51CBC0081

Análise de Lajes Nervuradas de Concreto 

Armado pelo Método dos Elementos Finitos

63 51CBC0522
Barras nervuradas com ancoragem mecânica

64

51CBC0760

"Análise dos Modelos I e II da NBR6118:2003 

visando o dimensionamento da armadura de 

cisalhamento em vigas de concreto armado."

65 51CBC0035
REFORÇOS EM FUNDAÇÕES DE LINHAS DE 

TRANSMISSÃO

66

51CBC0764

"Concepção e projeto de detalhamento de 

estrutura de reação para ensaios 

experimentais de modelos reduzidos de 

elementos estruturais em concreto armado e 

aço."
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Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Análise Estrutural

Análise Estrutural

Análise Estrutural



Tema

Materiais e Propriedades, Análise Estrutural e Gestão e Normalização

Análise Estrutural

Análise Estrutural

Análise Estrutural

Análise Estrutural

Análise Estrutural

Análise Estrutural

Análise Estrutural

Análise Estrutural

Análise Estrutural

Análise Estrutural

Análise Estrutural

Análise Estrutural

Análise Estrutural

Análise Estrutural

Análise Estrutural

Análise Estrutural

Análise Estrutural

Análise Estrutural

Análise Estrutural

Análise Estrutural

Análise Estrutural



Tema

Materiais e Propriedades, Análise Estrutural e Gestão e Normalização
Análise Estrutural

Análise Estrutural

Análise Estrutural

Análise Estrutural

Gestão e 

Normalização

Gestão e 

Normalização

Gestão e 

Normalização

Gestão e 

Normalização

Gestão e 

Normalização

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e Propriedades, Materiais e Produtos Específicos, Métodos Construtivos e Projeto de Estruturas



Tema

Materiais e Propriedades, Análise Estrutural e Gestão e Normalização

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades



Tema

Materiais e Propriedades, Análise Estrutural e Gestão e Normalização

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e 

Propriedades

Materiais e Produtos 

Específicos

Materiais e Produtos 

Específicos

Materiais e Produtos 

Específicos

Materiais e Produtos 

Específicos

Materiais e Produtos 

Específicos

Materiais e Produtos 

Específicos

Materiais e Produtos 

Específicos



Tema

Materiais e Propriedades, Análise Estrutural e Gestão e Normalização

Materiais e Produtos 

Específicos

Materiais e Produtos 

Específicos

Materiais e Produtos 

Específicos

Materiais e Produtos 

Específicos

Materiais e Produtos 

Específicos

Métodos Construtivos

Métodos Construtivos

Métodos Construtivos

Métodos Construtivos

Métodos Construtivos

Projeto de Estruturas

Projeto de Estruturas

Projeto de Estruturas

Projeto de Estruturas

Projeto de Estruturas

Projeto de Estruturas

Projeto de Estruturas

Projeto de Estruturas

Projeto de Estruturas



Tema

Materiais e Propriedades, Análise Estrutural e Gestão e Normalização
Projeto de Estruturas

Projeto de Estruturas

Projeto de Estruturas

Projeto de Estruturas

Projeto de Estruturas

Projeto de Estruturas


