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APLICAÇÃO DE ESCÓRIA DE 
ACIARIA COMO AGREGADO EM 
CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO 
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2 TIJOLOS ECOLÓGICOS 

FABRICADOS COM RESÍDUOS DE 
DEMOLIÇÃO E REFORMAS DA UHE 
TUCURUÍ 
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2 LOGÍSTICA REVERSA APLICADA 

NO CONCRETO SUSTENTÁVEL: 
MAPEAMENTO EM UMA USINA DE 
RECICLAGEM DE RCD 
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2  

LEI DE INSPEÇÃO PREDIAL DO 
MUNICÍPIO GAÚCHO DE CAPÃO DA 
CANOA - UM ESTUDO DE CASO 
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2 AVALIAÇÃO DA INCORPORAÇÃO 

PARCIAL DE AGREGADO 
RECICLADO PARA FABRICAÇÃO DE 
ARGAMASSA 
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SEQUESTRO DE CO2 EM 
ESTRUTURAS DE CONCRETO EM 
UMA PERSPECTIVA DE 100 ANOS 
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3  

ANALISE DO DESEMPENHO DE 
PILARES DE CONCRETO ARMADO 
NO PANTANAL DE MATO GROSSO 
DO SUL 
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CÁLCULO DE PILARES DE 
CONCRETO ARMADO EM SITUAÇÃO 
DE INCÊNDIO SEGUNDO A ABNT 
NBR 15200:2012 
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CONCEITOS PARA A CONCEPÇÃO 
DE ESTRUTURAS 
SISMORRESISTENTES 
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4 ESTUDO DO COMPORTAMENTO 

MECÂNICO DE BLOCOS 
PRODUZIDOS COM ESCÓRIA DE 
ACIARIA ELÉTRICA VISANDO À 
APLICABILIDADE EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL 
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PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE 
GALERIAS DE CONCRETO EM BASE 
ELÁSTICA - 2ª PARTE 
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6 DOSAGEM DE CONCRETO 

AUTOADENSÁVEL COM CINZA DO 
BAGAÇO DA CANA DE AÇÚCAR EM 
SUBSTITUIÇÃO PARCIAL AO 
AGREGADO MIÚDO 
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6  

AVALIAÇÃO DE TENACIDADE À 
FLEXÃO DO CONCRETO 
REFORÇADO COM FIBRAS DE AÇO 
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6 VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE 

CONFIABILIDADE DOS ENSAIOS À 
COMPRESSÃO DO CONCRETO 
ATRAVÉS DO MÉTODO DA ELIPSE 
DE CONFIANÇA 
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ARGAMASSAS COM RESÍDUOS DE 
LÃ DE VIDRO E LÃ DE ROCHA PÓS-
PROCESSADOS 
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6 ANÁLISE DA VIABILIDADE DE 

UTILIZAÇÃO DE CINZA DE CASCA 
DE ARROZ, COM E SEM MOAGEM 
PRÉVIA, NA FABRICAÇÃO DE 
BLOCOS INTERTRAVADOS PARA 
PAVIMENTAÇÃO 
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DOSAGEM E PRODUÇÃO DE 
BLOCOS DE CONCRETO DE ALTO 
DESEMPENHO (CAD) 
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7 EFFECT OF CALCINATION 

TEMPERATURE ON POZZOLANIC 
ACTIVITY OF BRAZILIAN SUGAR 
CANE BAGASSE ASH (SCBA) 
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PRODUÇÃO DE AREIA 
PADRONIZADA SÍLICA 
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7 PRODUÇÃO DE LIGANTES PARA 

ARGAMASSA OBTIDA A PARTIR DA 
RECICLAGEM DE RESÍDUO SÓLIDO 
DE SIDERURGIA - ESCÓRIA DE 
FORNO PANELA 
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8 RESIDUOS CERÁMICOS: UNA 

ADICIÓN MINERAL ALTERNATIVA 
PARA SISTEMAS CON CEMENTO 
PORTLAND 
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